
 
 

Værktøjstyper 

Opbygning 
 

 

 

Udkerning 

Da plastmateriale udvider sig ved opvarmning og krymper ved afkøling, er det almindeligt at 

placere udkerningen i den bevægelige formpart, hvilket gør afformningen mere sikker, idet 

plastemnet krymper omkring en kerne. Derved sikres, at emnet efter formåbningen sidder, 

hvor det lettest kan afformes. 

  

 
  

  

 
 


